
Перечень наименований необходимых стандартных методов испытания. / 

List of names of required standard test methods. 

   

1 ASTM D 1945-25  Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas 

Chromatography / 

 Стандартный метод испытаний для анализа природного 

газа с помощью газовой хроматографии 

2 ASTM D86-23ae2  Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products 

and Liquid Fuels at Atmospheric Pressure / 

Стандартный метод испытаний для перегонки 

нефтепродуктов и жидкого топлива при атмосферном 

давлении 

3 ASTM D93-26  Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens 

Closed Cup Tester / 

Стандартные методы определения температуры вспышки 

с помощью тестера в закрытом тигле Пенски-Мартенса 

4 ASTM E203-24  Standard Test Method for Water Using Volumetric Karl 

Fischer Titration /  

Стандартный метод определения воды с использованием 

волюметрического титрования по Карлу Фишеру 

5 ASTM D323-26  Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum 

Products (Reid Method) /  

Стандартный метод испытания давления паров 

нефтепродуктов (метод Рейда) 

6 ASTM D4052-22  Standard Test Method for Density, Relative Density, and API 

Gravity of Liquids by Digital Density Meter /  

Стандартный метод определения плотности, 

относительной плотности и плотности в градусах API 

жидкостей с помощью цифрового плотномера 

7 ASTM D5453-25  Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in 

Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel 

Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence / 

Стандартный метод определения общего содержания серы 

в легких углеводородах, топливах для двигателей с 

искровым зажиганием и дизельных двигателей, а также 

моторном масле с помощью УФ-флюоресценции 

8 ASTM D1505-25  Standard Test Method for Density of Plastics by the Density-

Gradient Technique /  

Стандартный метод определения плотности пластмасс 

методом градиента плотности 

9 ASTM D1238-23a  Standard Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics 

by Extrusion Plastometer / Стандартный метод определения 

скорости течения расплава термопластов с помощью 

экструзионного пластометра 

10 ASTM D256-26  Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum 

Impact Resistance of Plastics /  

Стандартные методы испытаний пластмассы на ударную 

вязкость по Изоду на маятниковых копрах 

11 ASTM D785-23  Standard Test Method for Rockwell Hardness of Plastics and 

Electrical Insulating Materials /  



Стандартный метод испытаний для определения 

твердости по Роквеллу пластмасс и электроизоляционных 

материалов 

12 ASTM D1525-25 Standard Test Method for Vicat Softening Temperature of 

Plastics /  

Стандартный метод определения температуры 

размягчения пластмасс по Вика 

13 ASTM D4057-22 Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and 

Petroleum Products/ Стандартная методика ручного отбора 

проб нефти и нефтепродуктов. 
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